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Abstrack  

Jewelry sold on the market varies from the use of materials, the process to the processing 

techniques used, but the use of LDPE (Low Desinty Polyethylene) plastic material in 

jewelry is still rarely found. LDPE plastic type is plastic with code number 4 made from 

petroleum raw material. This type of plastic is usually in the form of wrapping clothes, 

food, and plastic packaging. Characters that are strong enough, flexible and transparent.  

This plastic can be processed using hot textile techniques. Hot textile is a heating process 

using several heating media such as irons, ovens, and many other type. The plastic used 
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for this decoration material can be either new or used plastic, because basically this plastic 

is easily recycled. 

Keyword: plastic, hot textile, embellishment 

PENDAHULUAN 

Embellishment merupakan langkah akhir 

untuk menghasilkan manipulasi pada 

kain atau busana dengan menambahkan 

beberapa hiasan atau dekorasi yang 

memberikan nilai tambah pada sebuah 

busana karena kesan elegan dan mewah 

yang didapat pada hasil akhirnya, maka 

dari itu embellishment cukup penting 

pada proses akhir pembuatan sebuah 

busana (Miller,2017). 

Busana yang identik dengan 

embellishment merupakan busana houte 

couture tidak sedikit desainer-desainer 

ternama menggunakan dekorasi 

embellish sebagai pelengkap untuk 

mempercantik busana yang 

dirancangnya. Tidak hanya pada busana 

houte couture, ternyata tidak sedikit juga 

desainer yang menambahkan 

embellishment pada koleksi ready to wear 

(Yusuf dan Alexander,2009:41-42) 

embellishment yang berupa dekorasi pada 

sebuah busana sangat mudah ditemukan 

dipasaran. 

Embellishment yang dipasarkan sangat 

beragam, mulai dari material yang 

dipakai seperti mutiara, manik-manik 

plastik, dan batu-batuan yang dapat 

diaplikasikan menjadi sebuah 

embellishment, kain olahan yang sudah di 

bentuk modular ataupun lembaran 

contohnya seperti renda-renda. 

Embellishment dengan jenis plastik 

memang sudah ada dan banyak 

ditemukan di berbagai toko aksesoris, 

namun embellishment dengan jenis plastik 

LDPE (Low Desinty Polyethylene) dengan 

kode no 4 masih jarang ditemukan 

dipasaran (Yusuf dan 

Alexander,2009:50). 
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Jenis plasik LDPE (Low Desinty 

Polyethylene) dengan kode no 4, 

merupakan plastik dengan tipe coklat 

yang dikenal dengan sebutan plastik 

yang terbuat dari minyak bumi. Plastik 

jenis ini biasanya berupa pembungkus 

pakaian, makanan, dan plastik kemasan. 

Sifat dari plastik jenis ini adalah cukup 

kuat, tembus pandang, fleksibel. 

Biasanya jenis plastik ini dapat didaur 

ulang atau diolah dalam berbagai cara 

dan teknik (Wega,2018) salah satunya 

adalah proses pemanasan dengan teknik 

hot tekstil, karna saat pemanasaan plastik 

akan sangat mudah dibentuk 

menghasilkan tekstur dan bentuk yang 

baru (Beru,2017). 

Plastik LDPE ini sangat mudah 

ditemukan diberbagai macam tempat 

dan toko-toko serbaguna, namun plastik 

yang sudah pernah terpakai berpotensi 

juga diolah menjadi embellishment disisi 

lain menambah nilai fungsi bagi plastik 

yang sudah tidak terpakai dan sulit 

terurai. 

Maka dari itu penulis mengangkat 

pengolahan plastik dengan jenis LDPE 

ini bertujuan untuk mengembangkan 

dan menambah nilai fungsi baru, nilai 

jual yang tinggi dengan pengolahan 

melalui teknik pemanasan, dan hasil 

akhir sebagai embellishment yang akan 

diaplikasikan pada sebuah busana. 

Beberapa desainer di Indonesia 

menggunakan teknik hot tekstil, salah 

satunya adalah desainer muda Intan 

Talia yang membuat busana semicouture 

yang terinsfirasi dari banyaknya sampah 

kantong plastik hitam yang terbuang sia-

sia. Koleksinya dibuat dengan 

menggunakan teknik heat pressed setelah 

itu plastik dirajut dan di kombinasikan 

dengan bahan kulit dan taffeta 

(kompas.com,2019)
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METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dengan titik fokus pada 

pengembangan pada material baru 

embellishment dengan plastik jenis 

LDPE, karakteristik dari jenis plastik 

tersebut, dan teknik yang tepat untuk 

pengolahan dari plastik jenis LDPE. 

Penelitian yang dilakukan dengan hasil 

pengumpulan data kualitatif sebagai 

berikut:  

1. Studi Literatur  

Dilakukan guna memperoleh informasi 

atau data yang dibituhkan selama proses 

penelitian. Penulis memperolehnya dari 

beberapa sumber mulai dari website, 

buku dan beberapa jurnal mengenai teori 

tentang plastik, jenis plastik, 

karakteristik plastik dan lainya. 

2. Eksperimen 

Tahap awal dilakukanya eksperimen 

ini untuk mengetahui karakteristik dari 

material yang akan diolah, dimana akan 

dibagi menjadi beberapa tahap mulai 

dari tahap eksplorasi awal, lanjutan, dan 

terpilih. Selanjutnya menentukan teknik 

apa yang paling tepat, yang akan 

digunakan untuk mengolah material 

tersebut sehingga dapat menjadi sebuah 

embellishment yang nantinya akan 

diaplikasikan pada sebuah busana. 

DATA LAPANGAN  

Hasil pengumpulan data observasi 

secara langsung dan tidak langsung: 

a. Observasi langsung:  

Karakteristik Plastik Jenis LDPE (Low 

Desinty Polyethylene) 

Plastik jenis LDPE ini didapatkan di toko 

Gunasalma, salah satu toko serbaguna di 

daerah Panumbangan Ciamis, plastik 

yang digunakan sebagai material dari 

embellishment ini tidak berupa limbah, 

karena kembali pada tujuan awal bahwa 

penulis 

ingin menambahkan nilai fungsi baru 

baru plastik jenis LDPE ini. Pada 

dasarnya plastik dengan jenis ini sangat 

mudah ditemukan dimanapun seperti di 

Toko-toko plastik, supermarket, bahkan 
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dapat ditemukan dengan mudah di 

pasar tradisional. Karena 

plastik ini adalah salah satu bagian dari 

kebutuhan sehari-hari bagi semua orang, 

jenis plastik ini dapat berupa 

pembungkus makanan, kantong plastik, 

dan trashbag, memiliki standar food grade 

yang artinya baik untuk makanan dan 

minuman, bahanya mudah didaur 

ulang, kuat namun tetap fleksibel. 

Material ini memiliki karakteristik 

tersendiri, untuk hasil akhir akan 

dijadikan sebuah embellishment pada 

busana tentu saja plastik jenis LDPE ini 

harus diolah terlebih dahulu melalui 

beberapa proses, proses yang dilakukan 

adalah dengan cara pemanasan karena 

pada saat dipanaskan plastik akan 

dengan mudahnya dibentuk, pemanasan 

menggunakan beberapa pemanas, dari 

masing-masing pemanas akan 

menghasilkan tekstur dan bentuk baru. 

Setelah menghasilkan bentuk yang lebih 

baik dengan melalui beberapa proses 

tadi, plastik ini akan dijadikan sebagai 

material eksplorasi.

 

TAHAP AWAL  

Tabel 1 Eksperimen Awal Pengenalan karakter dari Material, dan Cara Pengolahanya 

No  Alat dan 

Bahan  

Proses  Keterangan  

1.  Plastik 

jenis 

LDPE 

 Kertas 

roti  

 

 

 Proses pertama adalah 

potong kotak-kotak 

plastik kurang lebih 5x5 

cm.  
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 Gunting  

 Setrikaa

n  

   

 

 

 

 Memasuki proses 

pemanasan 

menggunakan media 

pemanas setrikaan  

 Menggunakan alas 

kertas roti agar plastik 

tidak langsung 

menempel pada 

permukaan panas 

setrika, jika langsung 

menempel maka plastik 

akan meleleh dan 

menempel pada 

permukaan panas 

setrika.  

 Pemanasan dilakukan 

5-10 menit.  

   

 

 Jika sudah selsai 

melalui proses 

pemanasan, plastik 

akan menghasilkan 

karakteristik baru, yang 

tadinya mudah diatur, 
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plastik menjadi sedikit 

padat dan kaku tapi 

masih bisa dilipat.  

2.   Plastik 

jenis 

LDPE  

 Alumuni

um foil 

 Gunting 

 Oven  

 

 

 Potong plastik menjadi 

kotak-kotak dengan 

ukuran kurang lebih 

5x5cm.  

   

 

 

 Pemanasan kedua 

dilakukan 

menggunakan media 

oven. 

 Sebelum pamanasan, 

plastik harus dilapisi 

dengan alumunium foil, 

agar pada saat 

pemanasan berlangsung 

plastik tidak gosong. 

 Pemanasan dilakukan 

selama 20-30 menit. 

   Hasil akhir dari 

pemanasan oven 
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Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020 

Kesimpulan: eksplorasi ini bertujuan 

untuk mengtahui teknik pemanasan apa 

yang paling tepat dan hasil dari 

karakteristik plastik jika sudah melalui 

proses pemanasan, dan berapa lama 

waktu yang tepat untuk proses 

pemanasanya. 

Tabel 2 Eksplorasi awal  

No Eksplorasi  Material  Keterangan  

1.  

 

 

- Plastik 

LDPE (Low 

Desinty 

Polyethylene) 

- Manik-

manik 

mutiara 

- Kain taffeta   

- Eksplorasi awal 

komposisi mulai 

menggunakan bentuk 

visualisasi yang jelas. 

- Embellishment 

diaplikasikan diatas 

permukaan kain, kain 

yang digunakan pada 

eksplorasi ini adalah kain 

taffeta. 

- Material diaplikasikan 

dengan material 

pendukung seperti 

manik-manik mutiara 

yang disebar, dan 
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digunakan dibagian 

tengah bunga. 

- Melakukan eksplorasi 

komposisi awal dengan 

menggunakan prinsip 

desain irama, 

keseimbangan, dan 

kesatuan. 

Sumber: Dokumentasai pribadi, 2020 

Kesimpulan: Dari hasil eksplorasi ke-1, 

menunjukan bahwa yang lebih 

berpotensi pemanas yang digunakan 

adalah sektrikaan dan oven. Pada 

eksplorasi kali ini menggunakan unsur 

titik dan garis, dan sebagain besar 

menggunakan prinsip desain 

penekanan.  

 

Tabel 3 Eksplorasi Lanjutan 

1.   

 

Material 

Utama: 

 

- Plastik 

jenis 

LDPE 

- Eksplorasi pembentukan 

menyerupai motif tato 

bunga tetong. 

- Eksplorasi menggunakan 

teknik hot tekstile (heat 

pressed). 

- Ukuran bunga 3x3 cm. 

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020 

Kesimpulan: Dari hasil eksplorasi ke-1, 

menunjukan bahwa yang lebih 

berpotensi pemanas yang digunakan 

adalah sektrikaan dan oven. Pada 
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eksplorasi kali ini menggunakan unsur 

titik dan garis, dan sebagain besar 

menggunakan prinsip desain 

penekanan. Eksplorasi dengan bentuk 

visual yang lebih jelas sesuai dengan 

inspirasi yang diangkat yaitu motif dari 

tato Bunga terong. 

Tabel 4 Eksplorasi Terpilih  

1.  

 

- Plastik 

jenis 

LDPE. 

- Kain 

taffeta  

 

- Dalam embellishment dibuat 

dengan tiga macam ukuran, 

mulai dari ukuran yang kecil, 

sedang, sampai kecil. 

- Lalu dikomposisikan dengan 

menumpuk, tetap dengan 

menggunakan prinsip 

proporsi dan unsur desain 

titik.  

 

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020  

Kesimpulan: eksplorasi akhir melalui 

proses pemanasan menggunakan media 

oven dan setrikaan, dengan unsur desain 

titik dan garis, dikomposisikan 

menggunakan prinsip desain 

penekanan, dan hasil akhir yang akan 

dijadikan sebuah embellishment yang 

akan diaplikasikan pada sebuah busana. 
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PERANCANGAN PRODUK FASHION 

Konsep Perancangan  

 

Gambar 1 Moodboard 

Pada imageboard kali ini salah satu 

image yang diambil adalah, image dari 

motif tato bunga terong, karena penulis 

mengangkat inspirasi dari motif 

tersebut. Tato motif bunga terong ini 

berasal dari Kalimantan, judul dari 

produk ini diambil dan disesuaikan 

dengan arti dari motif tato bunga terong 

tersebut, yaitu “Pankosmio Vima” yang 

diangkat dari Bahasa yunani yang 

memiliki arti langkah yang mendunia, 

karena sesuai kepercayaan masyarakat 

Dayak makna dari motif tersebut adalah 

pertanda bagi seseorang yang memiliki 

langkah luas atau sering berkelana 

merantau, dan memiliki wawasan yang 

cukup. Suasana yang terdapat pada 

imageboard ini menampilkan warna 

gradasi hitam ke putih (monochrome) 

karena menyesuaikan dengan tato 

Dayak yang seringkali ditemukan 

dengan warna hitam, warna gradasi dari 

hitam ke putih ini dapat melambangkan 

sisi tangguh dan anggun dari wanita. 
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Memiliki style dengan gaya classic, 

elegant, modern dan nyentrik. Kesan 

nyentrik diperlihatkan dari beberapa 

desain jas oversize dengan kombinasi 

belt dan detail bagian tangan dengan 

model bishop. 

DESAIN TERPILIH  

 

Gambar 2 Desain Terpilih 

Look kelima memiliki kesan elegant, 

namun masih tetap terlihat nyentrik 

dibagian tangan dengan menggunakan 

material yang transparan dan kesan 

classic yang diperlihatkan dari bagian 

lengat dengan potongan puf
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PROSES PEMBUATAN 

EMBELLISHMENT  

1. Proses pertama yaitu 

pemotongan plastik jenis 

LDPE menjadi beberapa 

bagian agar memudahkan 

pada saat proses pemanasan. 

2. Proses pemanasan dilakukan 

dengan menggunakan media 

pemanas setrikaan, 

pemanasan dilakukan selama 

5 menit di masing-masing sisi. 

Dengan suhu maksimal pada 

setrikaan. 

3. Setelah proses pemanasan 

menggunakan media pemanas 

setrikaan dilanjutkan pada 

proses pembuatan pola, disini 

pembuatan pola 

menggunakan tiga ukuran 

yang berbeda mulai dari 

ukuran paling besar, sedang, 

sampai ukuran paling kecil.  

 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020

4. Memasuki tahap untuk 

memotong plastik yang sudah 

diberi pola. Pemotongan 

dilakukan secara manual 

dengan menggunakan 

gunting. 
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5. Setelah selsai dipotong semua 

embellishment dilipat menjadi 4 

bagian agar permukaan pada 

embellishment tersebut tidak 

hanya datar saja memberikan 

volume pada permukaanya. 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020 

6. Pewarnaan dilakukan 

menggunakan cat semprot, 

pada saat pewarnaan modular 

disusun diatas perekat agar 

pada saat disemprot tidak 

berantakan. Diamkan sampai 

cat semprot kering. 

 

 Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020 

7. Lanjut pada proses solder 

bertujuan untuk membuat 

bagian bolong kecil agar dapat 

memudahkan pada saat 

proses pengaplikasian pada 

busana. 
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8. Setelah itu diaplikasikan pada busana dengan cara di tumpuk. 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020 

PRODUK FASHION 

 

 

Gambar 3 Hasil Akhir 
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KESIMPULAN  

1. Seperti yang kita ketahui bahwa 

plastik jenis LDPE ini sering 

digunakan untuk kehidupan 

sehari-hari, contohnya 

penggunaan pada pembungkus 

pakaian, makanan, bahkan untuk 

plastik penampung sampah. 

Dilihat dari fungsi plastik tersebut 

mungkin sebagian orang akan 

meragukan jika plastik jenis ini 

dijadikan ornamen untuk 

menghias pakaian, namun sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan 

menyatakan bahwa plastik jenis 

ini cukup berpotensi sebagai 

material embellishment jika 

pengolahan dilakukan 

menggunakan teknik yang tepat 

dan komposisi dengan 

menggunakan unsur dan prinsip 

desain, dengan itu masyarakat 

akan menyadari potensi dari 

plastik tersebut jika diaplikasikan 

pada sebuah busana.  

2. Untuk dapat diaplikasikan pada 

sebuah busana, plastik jenis LDPE 

ini harus melewati tahap 

pengolahan yang tepat sesuai 

dengan karakteristik dari 

materialnya, pada saat proses 

penelitian penulis menggunakan 

teknik hot tekstil dengan 

menggunakan beberapa 

pemanas, yaitu pemanas 

microwave, setrika dan oven hasil 

dari ketiga pemanas tersebut dua 

diantaranya yang paling optimal 

dan memungkinkan untuk 

dijadikan sebagai media pemanas 

pada saat proses pengolahan 

adalah setrikaan, pemanasan 

yang dilakukan selama 5-10 

menit. Setelah itu lanjut pada 

proses pola sesuai dengan unsur 

rupa desain titik, karena penulis 

membuat embellishment tersebut 

dengan bentuk motif tattoo bunga 

terong khas Kalimantan, pola 

dibuat dengan beberapa macam 

ukuran, mulai dari ukuran kecil, 

sedang dan besar. Proses finishing 
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adalah proses pewarnaan dengan 

menggunakan cat semprot.  

3. Jenis plastik LDPE sebenarnya 

sudah banyak yang 

menggunakan sebagai material 

utama namun pada umumnya 

digunakan untuk jenis kerajinan 

tangan, untuk bahan utama 

material embellishment masih 

sangat sedikit bahan dipasaran 

belum ditemukan embellishment 

dengan material jenis plastik 

LDPE. Maka dari itu penulis 

memilih penelitian ini dengan 

salah satu tujuan untuk 

mengembangkan embellishment 

jenis ini dan menambah nilai 

fungsi baru untuk material plastik 

jenis LDPE. Kemudian 

embellishment akan diaplikasikan 

dengan komposisi sesuai dengan 

prinsip desain yang sudah ada 

yaitu prinsip proposi, pada 

sebuah busan
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